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Praambel

Diese Praambel gibt grundlegende Uberlegungen wieder, die bei der Urfassung dieser Richtlinie eine Rolle gespielt haben
und die fiir spatere Anderungen als ein Orientierungsrahmen dienen mégen:

In der Erkenntnis, dass textile Erzeugnisse Mensch und Umwelt in ihrer Entwicklung unterstitzen, aber auch schadigen kon-
nen

und

in dem Bewusstsein, einen Beitrag fur eine zukunftsfahige, korperliche und geistige Wohlfahrt von Menschen, gleich an wel-
chem Ort sie leben, leisten zu wollen

und
mit dem Ziel, fir Produkte, die einen ¢kologischen Standard beanspruchen, malRgebende Kriterien zu benennen
sowie

mit dem Ziel, hoheitlichen Einrichtungen eine Struktur anzubieten, mit der eine Irrefihrung von
Verbraucherinnen verhindert werden kann,

werden im Folgenden die Standards fir die Bezeichnung Naturtextil definiert.

Dies geschieht in der Absicht, den gesamten Prozess von der Entstehung Uber die Verwendung und Entsorgung bis hin zu
sozialen Produktionsstandards von Naturtextilien differenziert zu erfassen und Gberprifbar zu machen. Dies geschieht unter
Beachtung der real existierenden Randbedingungen fir Erzeugung und Verarbeitung.

Dabei ist sich der Richtlinienausschuss als Verfasser bewusst, dass Gber die Festlegung der momentanen Mindeststandards
hinaus Anstrengungen moglich und notwendig sind, um zum einen produktionstechnische Weiterentwicklungen einzubezie-
hen, und um zum anderen die Naturtextil-Qualitat fir die Verbraucherinnen fortwadhrend zu steigern.
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1. Grundlagen
1.1. Ziel des Standards

Ziel dieses Standards ist es, Anforderungen zu definieren, um den 6kologischen Status von Textilien, angefangen von der
Gewinnung textiler Rohfasern ber umweltvertragliche und sozial verantwortliche Herstellung in allen Produktionsstufen bis
zur Kennzeichnung der Endprodukte zu gewahrleisten und dadurch eine glaubwurdige Produktsicherheit fir den Endver-
braucher zu erzielen.

1.2. Geltungsbereich und Struktur

Der Geltungsbereich dieses Standards umfasst die Verarbeitung, Konfektion, Kennzeichnung, sowie Handel und Vertrieb von
Textilien, die aus 100% Okologisch erzeugten Naturfasern bestehen. Bei den Endprodukten kann es sich unter anderem um
Faserprodukte, Garne, Textile Flachen, Bekleidung und textile Modeaccessoires (zum Mitfiihren und Anziehen), textile Spiel-
zeuge, Heimtextilien, Matratzen, und Bettwaren sowie Hygieneprodukte handeln. Auch teilzertifizierte Kombinationsproduk-
te (Definition siehe Anhang) konnen zertifiziert werden.

Bei den Kriterien handelt es sich ausschlieRlich um obligatorische Anforderungen.

Zum einen gibt der Standard Kriterien vor, die von der gesamten Betriebsstatte, in der BEST Waren verarbeitet werden, ein-
zuhalten sind (2.4.10. Umweltmanagement, 2.4.11. Abwasseraufbereitung, 3. Minimale Anforderungen an Sozialkriterien
und 4.1. Auditierung von Verarbeitungs-, Konfektions- und Handelsstufen), wahrend andere Kriterien spezifisch fur die zu
zertifizierenden Produkte gelten (alle weiteren Kriterien aus Kapitel 2. und Kapitel 4.2. dieses Standards).

Da es derzeit technisch nahezu unméglich ist, Textilien industriell ohne den Zusatz von Chemikalien herzustellen, definiert
dieser Standard Kriterien fir den Einsatz von natirlichen und chemischen Textilhilfsmitteln (wie z.B. Farbstoffe, Prozessche-
mikalien und Ausristungsmittel), die auf eine Reduzierung der Umweltbelastung sowie eine Minimierung unerwinschter
Rickstande auf den gemal’ diesem Standard produzierten Textilien abzielen.

1.3. Konformitdtszertifikat (Betriebszertifikat)

Verarbeitungsbetriebe, Hersteller, Handler und Einzelhandler, die im Rahmen einer Zertifizierung durch einen Zugelassenen
Zertifizierer den Nachweis erbracht haben, dass sie in der Lage sind, nach den glltigen BEST Kriterien zu arbeiten, erhalten
ein BEST Konformitatszertifikat (= Betriebszertifikat), nach den GOTS Regeln der "Policy und Formatvorlage zur Ausstellung
von Konformitatszertifikaten” erstellt.

Folgerichtig werden sie als , Zertifizierter Betrieb” angesehen.

Konformitatszertifikate fihren sowohl die Produkte oder Produktgruppen, die die Zertifizierten Betriebe standardkonform
anbieten konnen als auch die Verarbeitungs-, Herstellungs- und Handelstatigkeiten die im Geltungsbereich der Zertifizierung
erfasst sind.

Unterauftragnehmer und ihre betreffenden Verarbeitungs- und Herstellungsschritte werden im Konformitatszertifikat desje-
nigen Zertifizierten Betriebes aufgefihrt, der die Zertifizierung beantragt hat.

1.4. Qualitétszeichen und Kennzeichnung

AusschlieRlich Textilien (Fertigwaren oder Vorstufenprodukte), die von einem Zertifizierten Betrieb unter Einhaltung des
BEST Standards hergestellt und von einem Zugelassenen Zertifizierer zertifiziert wurden (= BEST Waren), kénnen folgender-
malien vertrieben, gekennzeichnet oder beworben werden:

"kbA/kbT" " (siehe Kapitel 2.1. Anforderungen an die Erzeugung 6kologischer Fasern)
und unter Verwendung des Zusatzes ,Naturtextil IVN zertifiziert BEST” (oder der Verkilrzung Naturtextil BEST).

Zusatzlich muss der Hinweis auf den Zugelassenen Zertifizierer, der die betreffenden Produkte zertifiziert hat (z.B. Name des
Zertifizierers und/oder Logo) sowie die Lizenznummer des Zertifizierten Betriebes (wie vom Zugelassenen Zertifizierer verge-
ben) angebracht werden.

In jedem Fall darf nur ein Zertifizierter Betrieb eine IVN BEST Kennzeichnung auf einem Produkt/der Verpackung anbringen
und diese muss vor der Anbringung durch den Zugelassenen Zertifizierer des Zertifizierten Betriebes freigegeben worden
sein. Die IVN BEST Kennzeichnung darf grundsétzlich nur in Ubereinstimmung mit den Kriterien des IVN BEST Lizenzierungs-
und Labelling Leitfadens verwendet werden.
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1.5. Mitgeltende Dokumente

Neben dem vorliegenden Standard hat der Richtlinienausschuss des IVN die folgenden offiziellen Dokumente herausgege-
ben, die fir Zugelassene Zertifizierer und Anwender des BEST verbindliche Erlduterungen und Regelungen enthalten:

- Manual fiir die Anwendung des BEST Standards des Internationalen Verbandes der Naturtextilwirtschaft:
enthélt Interpretationen und Erlduterungen zu einzelnen BEST Kriterien. Das Manual soll unterschiedliche, unangemessene
oder falsche Auslegungen des Standards verhindern. Zudem enthélt es Vorgaben und detaillierte Anweisungen bezlglich der
Anwendung des Standards und der Umsetzung des im Standard geregelten Qualitatssicherungssystems fir Zertifizierer.

- Lizensierungs- und Labeling Leitfaden (Styleguide):
Spezifiziert die Lizenzbedingungen fiir Unternehmen, die am BEST Programm teilnehmen und listet die entsprechenden
Lizenzgeblhren fur die Nutzung des Qualitatszeichens auf. Des Weiteren regelt der Leitfaden die Verwendung des eingetra-
genen Qualitatszeichens 'IVN BEST Standards im Sinne einer korrekten und einheitlichen Kennzeichnung von Produkten
sowie die Verwendung des Logos in Katalogen, Anzeigen oder anderen Publikationen.

- Policy und Formatvorlage zur Ausstellung von GOTS Konformitéitszertifkaten (Scope Certificates, SCs):
Enthalt eine detaillierte Anweisungen hinsichtlich der Grundséatze, dem Layout und Format und
des Textes fur die Ausstellung von Konformitatszertifikaten

- Policy und Formatvorlage fiir die Ausstellung von GOTS Warenbegleitzertifikaten (Transaction Certificates, TCs):
Enthalt eine detaillierte Anweisungen hinsichtlich der Grundsatze, dem Layout und Format und des
Textes fur die Ausstellung von Warenbegleitzertifikaten

- Policy und Formatvorlage fiir die Ausstellung von Konformitdtsdokumenten fiir chemische Zubereitungen
(Letters of Approval):
Enthalt eine detaillierte Anweisung hinsichtlich der Grundsatze, dem Layout und Format und des
Textes fur die Ausstellung von Konformitatsdokumenten fir Zubereitungen (Farb- und Textilhilfsmit-
tel), die als Zusatze fir die Veredlung von GOTS zertifizierten Textilprodukten zugelassen werden
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2. Kriterien
2.1. Anforderungen an die Erzeugung 6kologischer Fasern

Zugelassen sind kontrolliert biologisch erzeugte Naturfasern (kbA/kbT), die gemaR

der EU Bioverordnung EC 834/2007, dem USDA National Organic Program (NOP), oder einem (anderen) Standard der, IFOAM
Family of Standards fir den relevanten Herstellungsbereich (Pflanzenanbau oder Tierhaltung) zertifiziert sind. Die Zertifizie-
rungsstelle muss eine glltige und anerkannte Akkreditierung fur den gewahlten Standard aufweisen, nach dem sie zertifi-
ziert. Anerkannte Akkreditierungen sind die ISO 65 / 17065 Akkreditierung, NOP Akkreditierung, IFOAM Akkreditierung sowie
IFOAM Global Organic Systems Akkreditierung.

2.2. Anforderungen an die Materialzusammensetzung

2.2.1. Produkte, die mit dem Qualitatszeichen IVN Zertifiziert BEST vertrieben,
gelabelt oder beworben werden

100 % des Naturfaseranteils - auRer Zutaten und Accessoires - missen aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft (kbA bzw.
kbT) stammen.

2.3. Allgemeine Anforderungen an chemische Zusatzstoffe

2.3.1. Inallen Verarbeitungsstufen nicht bzw. unzulassige bzw. eingeschrankt zulassige Substanzen
und Substanzgruppen

Die folgende Tabelle listet Substanzgruppen auf, die (gegebenenfalls) in der herkdmmlichen Textilverarbeitung eingesetzt
werden, die aber aus umweltrelevanten oder toxikologischen Griinden ausdricklich in allen Verarbeitungsstufen bei der
Erzeugung von BEST Waren verboten oder eingeschrankt sind. Sie kann jedoch nicht als vollstandige und umfassende Liste
aller Chemikalien gewertet werden, die der BEST ausschlieRt oder einschrankt. Weitere Verbote oder Beschrankungen von
Substanzgruppen oder einzelnen Substanzen, die nicht ausdricklich in diesem Kapitel aufgefihrt werden, ergeben sich auch
aus den Toxizitatsanforderungen in Kapitel 2.3.2. oder aus anderen Kriterien dieses Standards.

Substanzgruppen Kriterien
Aromatische und halogenierte -
.. . Unzulassig
Lésungsmittel
Zusatzstoffe, die halogenierte Unzulassig sind Zusatzstoffe, die > 1% permanentes AOX enthalten.
Verbindungen enthalten Ausnahmen fir Pigmente sind in Kapitel 2.4.7. geregelt.
Bromierte und chlorierte Unzulissi
Flammschutzmittel &
Chlorbenzole Unzulassig
Chlorphenole (sowie ihre Salze und Ester) Unzuldssig (wie TCP, PCP)
Komplexbildner und Tenside Unzulassig sind:

Alle APs und APEOs (z.B. NP, OP,NPEO, OPEO, andere APEOs mit funktionalen
Endgruppen, APEO-Polymere)

EDTA, DTPA, NTA
LAS, a-MES

Per- und polyfluorierte Verbindungen (PFTs) Unzuldssig (z.B. PFCA (incl. PFOA), PFSA (incl. PFOS) und FTOH)

Endokrine (hormonell wirksame) Substanzen Unzuldssig; (z.B. Phthalate, Zinnorganische Verbindungen)
Formaldehyd Unzulassig sind Zuséatze, die Formaldehyd oder andere kurzkettige
und andere kurzkettige Aldehyde Aldehyde enthalten oder wahrend ihrer bestimmungsgemaflen

Anwendung erzeugen/freisetzen.
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Substanzgruppen Kriterien

Schwermetalle Unzuldssig;
Zusatze missen schwermetallfrei (siehe Definition im Anhang) sein;

Verunreinigungen in Zubereitungen dirfen die in Anhang B definierten
Grenzwerte nicht Ubersteigen;

Ausnahmen fir Farbstoffe und Pigmente sind im Kapitel 2.4.6 und 2.4.7
geregelt.

Genetisch verdnderte Organismen (GVO) Unzuldssig sind alle Zusatze, die:

GVO enthalten

Enzyme enthalten die mittels GVO hergestellt wurden

Aus GVO-Rohstoffen hergestellt wurden (z.B. Starken, Tenside oder
Pflanzendle von genetisch veranderten Pflanzen

Zusatzstoffe (z.B. Azo-Farbstoffe und Pigmente), Unzulassig
die krebserregende Arylamin-Verbindungen
(MAK IIl, Kategorie 1,2,3,4) freisetzen kdnnen

Zusatzstoffe, die funktionale Nanopartikel Unzulassig
enthalten (= Partikel mit einer GréRe von 1-100 nm)

Zinnorganische Verbindungen Unzulassig (z.B. DBT, MBT, TBT, DOT, TPhT)

Weichmacher Unzulassig sind:
PAK, Phthalate, Bisphenol A sowie alle Weichmacher
mit potentiell endokriner Wirkung;

Quaterndre Unzulassig;
Ammoniumverbindungen DTDMAC, DSDMAC und DHTDMAC

Kurzkettige chlorierte Paraffine

Unzulassig
(SCCPs, Cio43)

Substanzen und Zubereitungen, deren An
wendung fir Textilien nach anerkannter Unzuldssig
internationaler oder nationaler Gesetz-
gebung verboten ist

Es gelten die gleichen Einschrankungen, sofern diese Substanzen und
Zubereitungen durch andere Bestimmungengen dieses Standards nicht
bereits verboten oder mit strengeren Beschrankungen belegt sind.
Substanzen, die in der Verordnung EC 552/2009 (erganzend zur
Verordnung EG 1907/2006 (REACH), Anhang XVII), der ,Kandidatenliste der
besonders besorgniserregenden Stoffe flr die Zulassung” der Europaischen
Agentur fir Chemische Stoffe (ECHA) aufgefihrt sind, sind verboten.

Substanzen und Zubereitungen, deren An
wendung fur Textilien nach anerkannter
internationaler oder nationaler Gesetz-

gebung eingeschrankt ist
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2.3.2. Anforderungen bezliglich Gefahren und Toxizitat

Substanzgruppe Kriterien

Zusatzstoffe, die mit bestimmten Ge-
fahrstoffkennzeichnungen (bzw. Risi-
ko-Satzen) bezlglich ihrer Gesund-
heitsgefahren eingestuft sind

Unzulassig sind:

— Substanzen, die mit mindestens einer der folgenden Gefahrenstoffkenn-
zeichnungen eingestuft sind, wenn sie direkt als Zusatzstoff verwendet werden.

— Zubereitungen, die mit mindestens einer der folgenden Gefahrenstoff-
kennzeichnungen belegt sind

- Zubereitungen die mindestens eine Substanz enthalten, die nach mindestens
einem der folgenden Gefahrenstoffkennzeichnungen eingestuft ist (gemag Einstu
fungs- und Kennzeichnungssystematik des Global Harmonisierten Systems (GHS), der Vereinten
Nationen, Anhang 3):

H300 Lebensgefahr bei Verschlucken

H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt

H330 Lebensgefahr bei Einatmen

H340 Kann genetische Defekte verursachen

H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen
H350 Kann Krebs erzeugen

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen

H360 Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen oder das Kind im
Mutterleib schadigen

H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen oder das
Kind im Mutterleib schadigen

H370 Schadigt die Organe
H371 Kann die Organe schadigen
H372 Schadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition

Flr Zusatzstoffe, fur die aufgrund einer (nationalen) Umsetzung des GHS nicht die
kodierten H-Satze vorliegen, werden die zugehorigen Gefahrklassen und Kategorien
des GHS, Anhang 3 angewendet. Fir Zusatzstoffe die nach der Risiko-Satz Kenn-
zeichnung (Richtlinie 67/548EEC, geandert und revidiert durch Verordnung EC 1272/2008) Anhang VI,
Tabelle 3.2) bewertet werden, sind die entsprechenden R-Satze anzuwenden.

Zusatzstoffe, die mit bestimmten Ge- | Unzuldssig sind:
fahrstoffkennzeichnungen oder Risi-
ko-Satzen bezlglich ihrer
Umweltrisiken eingestuft sind

- Substanzen die mit mindestens einem der folgenden Gefahrstoffkennzeichnun
gen / R-Satzen eingestuft sind, wenn sie direkt als Zusatzstoff verwendet werden

- Zubereitungen, die mit mindestens einem der folgenden
Gefahrstoffkennzeichnungen / R-Satzen eingestuft sind

a) gemadR Einstufungssystematik des Global Harmonisierten Systems (GHS)
der Vereinten Nationen, Anhang 3:

H400: Sehr giftig flr Wasserorganismen
H410: Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
H411: Giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

Flr Zusatzstoffe die nach dem GHS bewertet werden, fur die aufgrund einer
(nationalen) Umsetzung des GHS nicht die kodierten H-S&tze vorliegen,
werden die zugehorigen Gefahrklassen und Kategorien des GHS, Anhang 3
angewendet. Fir Zusatzstoffe, die nach der Risiko-Satz Kennzeichnung
(Richtlinie 67/548EEC, geandert und revidiert durch Verordnung EC 1272/2008) bewertet
werden, sind die entsprechenden R-Sdtze anzuwenden.
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Substanzgruppe Kriterien

b) gemal Einstufungssystem des EU-GHS (Verordnung EG 1272/2008):
EUH 059: Gefahrlich fir die Ozonschicht

und

c) gemadl der R-Satz Einstufung:

R54:  Giftig fur Pflanzen

R55:  Giftig fur Tiere

R56: Giftig fir Bodenorganismen

R58: Kann langerfristig schadliche Wirkung auf die Umwelt haben.

Zusatzstoffe die bio-akkumulierbar Unzulassig sind Substanzen, wenn sie direkt als Zusatzstoff verwendet werden und
und nicht leicht abbaubar sind Zubereitungen die eingestuft sind mit:
H413: Kann fir Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger

Wirkung (beziehungsweise R53), die sowohl bio-accumulierbar”
als auch nicht leicht abbaubar %" ¥ sind.

1) Eine Substanz oder Zubereitung wird als (moglicherweise) bio-akkumulierbar betrachtet, wenn der Biokonzentrationsfaktor BCF > 500
oder falls nicht verfigbar wenn der log K,,, (=Logarithmus des N-Oktanol - Wasser Verteilungskoeffizienten) > 4

2) Testanforderungen: >70% OECD 301A [28d] oder gleichwertige Testmethode nach FuRnote der nachfolgenden Tabelle, mit Ausnahme
von Testmethoden die sich auf die Eliminierbarkeit beziehen (OECD 302). In Féllen, in denen lediglich BSB und CSB verflgbar sind,
gelten die Zusatzstoffe als leicht biologisch abbaubar, wenn das Verhéltnis BSB5/CSB > 0,5 ist.

3) Dieses Kriterium gilt nicht fir Zubereitungen, deren sehr geringe Wasserloslichkeit ihre Bioakkumulation verhindert (z.B.
Pigmentzubereitungen)

Des Weiteren mussen alle verwendeten Zubereitungen die folgenden Anforderungen erfillen:

Parameter Kriterien
Orale Toxizitat ” LDso > 2000 mg/kg 2
Aquatische Toxizitat 3 LCso, ECsp, IC50 > 1 mg/I
Verhéltnis der biologischen Abbaubar- nur erlaubt, wenn:
keit/Eleminierbarkeit” zur aquatischen Toxizitat 3 <70% und > 100 mg/I
>70% und > 10 mg/I
>95% und > 1 mg/l

1) Der Einsatz neuer Tierversuche zur Bestimmung von LD50 Werten im Verlauf des BEST Bewertungsverfahrens fur Zusatzstoffe ist unzulassig (vgl.
Kapitel 2.3.3.). Stattdessen sind alternative Testmethoden (z.B. Schatzwert Akuter Toxizitdt (ATE), Analogieschluss anhand ahnlicher Produkte,
validierte Struktur-Aktivitats-Beziehungen, Berechnung
anhand vorhandener Daten der enthaltenen Substanzen, Expertenbewertung, In-vitro Tests) anzuwenden, um die unbekannten Werte zu bestimmen.

2) Substanzen und Zubereitungen, wie z.B. Laugen und Sauren, die diese Toxizitats-Anforderung ausschlieRlich wegen ihres PH-Wertes nicht erfillen,
sind von dieser Anforderung ausgenommen.

3) Zulassige Testmethoden [Testdauer]: Der Einsatz neuer Fisch- und Daphnientests zur Bestimmung unbekannter LC50/ EC50 Werte im Verlauf des
GOTS-Bewertungsverfahrens fir Zusatzstoffe ist unzulassig. Stattdessen sind alternative Testmethoden zu OECD 203 [96hr] und EC50 Daphnien,
OECD 202 [48Std] (z.B. Schatzwerte Akuter Toxizitat (ATE), validierte Struktur-Aktivitats-Beziehungen, Analogieschluss anhand dhnlicher Produkte,
Berechnung anhand vorhandener Daten der enthaltenen Substanzen, Fisch-Ei-Test (Fisch Embryo Toxizitatstest, FET), In-vitro Test) angewendet
werden, um die unbekannten Werte zu bestimmen; IC50; Algen, OECD 201 [72Std].

4) Zulassige Testmethoden: OECD 301 A, OECD 301 E, ISO 7827, OECD 302 A, I1SO 9887, OECD 302 B, I1SO 9888 oder OECD 303 A; Um den Grenzwert von
70% einzuhalten muss eine Zubereitung, die mit einer der Methoden OECD 303A oder ISO 11733 getestet wurde, mindestens eine Abbaubarkeit von
80% aufweisen oder wenn sie mit einer der Methoden OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 302 C, OECD 301 D, ISO 10707, OECD 301 F,
ISO 9408, 1SO 10708 oder ISO 14593 getestet wurde, mindestens eine Abbaubarkeit von 60% erreichen. Um den 95% Grenzwert einzuhalten, muss
eine Zubereitung immer eine Abbaubarkeit von 95% aufweisen, unabhangig davon, mit welcher der aufgefihrten Methoden getestet wurde.
Testdauer fur alle Methoden: 28 Tage
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2.3.3. Bewertung von chemischen Zusatzstoffen

Alle chemischen Zusatzstoffe, die zur Herstellung von BEST Waren eingesetzt werden sollen, missen vor ihrer Verwendung
von einem Zugelassenen Zertifizierer bewertet und freigegeben werden. Zubereitungen missen von einem fir den relevan-
ten Akkreditierungsbereich ,Zulassung von chemischen Zusatzstoffen auf Positivlisten" Zugelassenen Zertifizierer bewertet
werten und ihre Handelsnamen muissen vor der Verwendung auf einem entsprechenden Konformitdtsdokument (Positivliste,
"letter of approval") registriert sein.

Die Zulassung muss vom jeweiligen Chemiehersteller oder dem Lieferanten der Zubereitung beantragt werden. Diese erhal-
ten auch die Konformitatsdokumente , die durch die zugelassenen Zertifizierer ausgestellt werden und die Handelsnamen
der Zubereitungen enthalten, fiir die eine Zulassung beantragt wurde und fiir die die Ubereinstimmung mit den Kriterien
dieses Standards festgestellt wurde.

Flr samtliche chemischen Zusatzstoffe (Substanzen und Zubereitungen) muss ein Sicherheitsdatenblatt (SDB) verfligbar sein,
das gemaR einer anwendbaren und anerkannten Norm oder Richtlinie erstellt wurde. Die fiir GOTS scope 4 Zugelassenen
Zertifizierer haben, sofern dies als notwendig erachtet wird und angemessen ist, weitere Informationsquellen (z.B. zusatzli-
che toxikologische oder Umweltdaten zu einzelnen Bestandteilen des jeweiligen Hilfsmittels, Prifberichte, unabhéangige
Laboranalysen sowie Rickverfolgbarkeitsprifungen der Inhaltsstoffe) zur Bewertung heranziehen, mit denen im weiteren
beschriebenen Ausnahmen fr IVN BEST. Es wird angestrebt gesonderte IVN BEST Konformitatsbescheinigungen (Positivlis-
ten) fur IVN BEST zu entwickeln.

2.4. Besondere Anforderungen und Priifparameter fiir die Verarbeitungsstufen
24.1. Separation und Identifizierung

Auf samtlichen Stufen der Wertschopfungskette muss gewahrleistet sein, dass kontrolliert biologische und konventionelle
Fasern nicht vermischt werden und dass kontrolliert biologische Fasern und BEST Waren nicht durch Kontakt mit unzulassi-
gen Substanzen kontaminiert werden.

Samtliche 6kologischen Rohstoffe missen auf allen Stufen der Verarbeitungskette eindeutig als solche gekennzeichnet und
identifizierbar sein.

2.4.2. Spinnen

Erlaubt sind nur solche Zusatzstoffe, die die in den Kapiteln 2.3.1. und 2.3.2. definierten Grundanforderungen erfillen. Samt-
liche Paraffine missen vollstandig raffiniert sein mit einem Restélgehalt von hochstens 0,5%.

2.4.3. Schlichten und Weben / Stricken / Wirken

Erlaubte Schlichtemittel sind Starke, Starkederivate, andere natirliche Substanzen und CMC (Carboxymethylzellulose). Syn-
thetische Schlichtemittel, die die grundlegenden Anforderungen der Kapitel 2.3.1. und 2.3.2 erfillen, dirfen bis maximal 25%
an der Gesamtschlichte und nur in Kombination mit natlrlichen Substanzen verwendet werden, kalkuliert auf Basis der Tro-
ckensubstanz. Sofern solche synthetischen Schlichtemittel aus dem Abwasser des Entschlichteprozesses mit einem Anteil von
> 80% wiedergewonnen bzw. recycled werden, konnen sie ohne gewichtsmaRige Limitierung in der Gesamtschlichte ver-
wendet werden.

Beim Stricken / Wirken / Weben verwendete Ole diirfen keine Schwermetalle enthalten. Andere Zusatzstoffe sind nur auf der
Basis von natiirlichen Rohstoffen erlaubt.

244, Vliesherstellung

Erlaubt sind nur mechanische Verfahren, wie mechanische Kompaktierung, Filzen und Nadeln, z.B. Wasserstrahlverfestigung.
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2.4.5. Vorbehandlung, Nassbehandlung

Parameter Kriterien

Ammoniakbehandlung Unzuldssig;

Ausnahme: erlaubt in der Nachbehandlung von Wolle, wenn diese im
geschlossenen System erfolgt.

Bleichen Nur auf Sauerstoffbasis (Peroxide, Ozon etc.)

Kochen, Beuchen, Waschen Erlaubt sind nur Hilfsmittel, welche die Grundanforderungen erfiillen, gemaR
Kapitel 2.3.1. und 2.3.2.

Waschmittel durfen keine Phosphate enthalten.

Chlorierung von Wolle Unzulassig

Entschlichten Erlaubt ist nur GVO-freies enzymatisches Entschlichtemittel und Hilfsstoffe,
welche die Grundanforderungen, gemaf Kapitel 2.3.1. und 2.3.2. erfillen

Mechanische/thermische Behandlungen | Erlaubt

Merzerisieren Unzulassig

Optische Aufhellung Unzulissig; Die Hinweise in Kapitel 2.4.6. und 2.4.7. sind zu beachten.

Andere, nicht ausdricklich aufgefihrte Erlaubt sind mechanische / thermische Vorbehandlungsmethoden und Ver-

Vorbehandlungsmethoden fahren unter Verwendung von Substanzen auf Basis von natirlichen Rohstof-
fen.

2.4.6. Farben

Parameter Kriterien

Auswahl von Farb- und Hilfsstoffen Erlaubt sind ausschlieflich natirliche Farbstoffe und synthetischen Farb- und
Hilfsstoffe, welche die Anforderungen gemald Kapitel 2.3.1. und 2.3.2. erflllen.

Verboten sind Dispersionsfarbstoffe, die als allergisierend eingestuft sind.

Unzulassig sind Farbstoffe, die Schwermetalle als integralen Bestandteil des
Farbemolekils enthalten (z.B. Metallkomplexfarbstoffe, bestimmte Reaktiv-
farbstoffe) mit Ausnahme von Eisen;

Es muss vom Veredler vor der Produktion Uberprift werden, dass Farbstoffzu-
bereitungen keine optischen Aufheller enthalten (z.B. UV Lampe).

Die Verwendung von natirlichen Farbstoffen und Hilfsmitteln, die von bedroh-
ten Spezies, die in der Roten Liste der IUCN oder herkunftslandspezifischen
nationalen Roten Listen gelistet sind, ist verboten.
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2.4.7. Drucken

Parameter Kriterien
Auswahl von Farbstoffen, Erlaubt sind ausschlieRlich natirliche und synthetischen Farb- und Hilfsstoffe sowie
Pigmenten und Hilfsmitteln Pigmente, welche den Anforderungen gemaR Kapitel 2.3.1. und 2.3.2. erfillen.

Flockdruck ist mit natlrlichen und regenerierten Fasern erlaubt, wenn die verwende-
ten Fasern die Rickstandsgrenzwerte gemaR Kapitel 2.4.16 erfullen.

Ammoniak ist als notwendiger Puffer in Pigmentdruckpasten erlaubt.

Unzulassig sind Farbstoffe, die Schwermetalle als integralen Bestandteil des Farbemo-
lekils enthalten (z.B. Metallkomplexfarbstoffe, bestimmte Reaktivfarbstoffe), mit
Ausnahme von Eisen.

Zusatzstoffe, die > 1% permanentes AOX enthalten sind unzulassig.

Unzuléssig sind Atzdruckverfahren, die aromatische Lésungsmittel, Phthalate oder
chlorierte Kunststoffe (z.B. PVC) verwenden.

Es muss vom Veredler vor der Produktion Uberprift werden, dass Farbstoffzuberei-
tungen keine optischen Aufheller enthalten (z.B. UV Lampe).

Die Verwendung von natirlichen Farbstoffen und Hilfsmitteln, die von bedrohten Spe-
zies, die in der Roten Liste der IUCN oder herkunftslandspezifischen nationalen Roten
Listen gelistet sind, ist verboten.

2.4.8. Ausrustung

Parameter Kriterien

Auswahl von Ausrlstungsverfah- | Grundsatzlich sind mechanische, thermische und andere physikalische
ren und Hilfsmitteln Ausrustungsverfahren erlaubt.

Zusatzlich dirfen folgende Produktgruppen bei der Auswahl von Ausriistungsmitteln
eingesetzt werden:

Synthetische Hilfsstoffe sind erlaubt zum Weichmachen, Walken und Filzen,

wenn sie die Anforderungen erfillen, die in Kapitel 2.3.1 und 2.3.2

dieses Standards angegeben sind. Ausgenommen davon sind silikon-basierte Weich-
griff und Ausristungsmittel, sowie Mittel die AEEA-Kondensate
(Aminoethylethanolamin) enthalten.

Nicht erlaubt sind flammhemmende Hilfsmittel.

Grundsatzlich verboten sind synthetische Zusatzstoffe fir antimikrobielle Ausristung
(einschlieRlich Biozide), Beschichtungen, Flllungen und Versteifungen, Glanz- und
Mattierungsausristungen sowie Beschwerung.

Verboten sind Ausristungen, die fir den ausfihrenden Arbeiter als gesundheitsschad-
lich zu bewerten sind (wie z.B. das Sandstrahlen von Denim).
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2.4.9. Anforderungen fir Zutaten und Accessoires

Parameter Kriterien

Material allgemein Erlaubt sind:

Nattiirliche Rohstoffe, auch biotische Materialien (wie z.B. naturliche
(kbA/kbT)-Fasern, Holz, Leder, Horn, Knochen, Muscheln) und anorganische
Materialien ( wie z.B. Minerale, Stein und Metalle ).

Konventionelle natiirliche GVO freie pflanzliche und tierische Fasern.
Regenerierte und synthetische Materialien,

Verboten ist der Einsatz von:

Asbest

Carbonfasern

Silberfasern (Filament, behandelt)

Chrom (z.B. als Bestandteil von Metall oder in der Ledergerbung, lediglich
Edelstahl ist erlaubt)

Nickel (z.B. als Bestandteil von Metall, lediglich Edelstahl ist erlaubt)
Material von bedrohten Tier-, Pflanzen- oder Holzarten

Chlorierte Kunststoffe (z.B. PVC)

Materialien fir Accessoires und Zutaten dirfen keine der Substanzen enthalten, die
in Kapitel 2.3.1. aufgelistet sind und mussen die betreffenden Riickstandsgrenzwer-
ten gemaR Kapitel 2.4.16. einhalten

Taschenbeutel Erlaubt sind Taschenbeutel aus natirliche Rohstoffe mit einer Beimischung von max.
30 % Polyester Es gelten die Anforderungen wie unter ,Material allgemein” defi-
niert.

Elastische Bander (auch elastische Es gelten die Anforderungen wie unter ,Material allgemein” definiert.

Trager) und Garne, Einlagen,
Einsitze, Nahtband, Schulterpolster

Nahfaden 100 % Naturfasern und mit Naturfaser ummantelte Polyester-Garne. SpitzenschlieRe
bei Strumpfwaren: Polyamid-Nahgarn ist zulassig.

Spitzen, Kordel, Erlaubt sind:
Futterstoff und Einfassungen, natirliche Rohstoffe
Hutbander Materialmischungen wie sie unter , Material allgemein” aufgefihrt sind und die

zusatzlich aus mindestens 70% Naturfasern bestehen.

Stickgarne und Etiketten (Labels) Nur erlaubt auf der Grundlage von Naturfasern und Viskose
Es gelten die Anforderungen wie unter ,Material allgemein” definiert.

Knopfe, Druckknopfe, Schnallen, Erlaubt sind natlrliche Rohstoffe und Metall.
Reilverschlisse,
Klettverschliisse und andere
Verschlusssysteme

Metallknépfe dirfen Chrom und Nickel nicht freisetzen.
Flr ReiBverschluss-Bander, -ketten und Klettverschlisse dirfen auch Polyamid
und Polyester eingesetzt werden

Es gelten die Anforderungen wie unter ,Material allgemein” definiert.

Andere nicht ausdriicklich Erlaubt sind nur natirliche Rohstoffe und Metall.

aufgefiihrte Zutaten e . -
& Zugelassene Zertifizierer konnen als Ausnahmen andere Materialien zulassen, so-

fern die erforderlichen Eigenschaften nicht durch die Verwendung natlrlicher Roh-
stoffe erreicht werden kénnen

Die Anforderungen im Abschnitt ,Material allgemein” sind anzuwenden.
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Parameter Kriterien

Fallungen und Ausstopfmaterialien Wenn textile Fasern verwendet werden, gelten die Materialanforderungen aus Kapi-
tel 2.2.1. bzw. Kapitel 2.2.2. (da Fillstoffe aus Fasern nicht als Accessoires betrachtet|
werden). Wenn nichttextile Materialien verwendet werden, sind nur nattrliche Roh-
stoffe erlaubt. Diese mussen aus kbA/kbT Erzeugung stammen, falls diese Zertifizie-
rung fur die Art des verwendeten Materials moglich ist (z.B. fur pflanzliche Materia-
lien wie Getreidespelzen oder tierische Materialien wie Federn.)

Tragermaterialien Es gelten die Anforderungen wie unter ,Materialien allgemein” definiert.

Latexschaume, die in Matratzen verwendet werden, missen aus zertifiziertem kbA
Latex (in Umstellung) stammen, oder aus Latex, welches gemaR einem Programm
fr nachhaltige Waldbewirtschaftung zertifiziert ist. Polyurethanschdume sind in
Matratzen nicht erlaubt.

2.4.10. Umweltmanagement

Alle Betriebe mussen sicherstellen, dass sie die jeweiligen fir die von ihnen durchgefiihrten Verarbeitungsschritte giltigen
nationalen und lokalen gesetzlichen Umweltanforderungen erfillen (einschlieRlich derjenigen Vorgaben, die sich auf Abluft,
Abwasseremissionen sowie auf Abfall und den Umgang mit Klarschlamm beziehen).

Sie miissen Uber eine schriftliche Umweltpolitik verfiigen und Abliufe etabliert haben, die die Uberwachung und die Verbes-
serung der betreffenden Umweltleistungen in ihren Ortlichkeiten gewéhrleisten. Je nach Verarbeitungsstufe des Betriebes
haben die verfligbaren Daten und Abldufe folgendes zu beinhalten:
- zustandige Person;
- Daten zum Wasser- und Energieverbrauch pro kg erzeugtem Textil;
- Zielvorgaben und MaRnahmen zur Minimierung von Wasser- und Energieverbrauch pro kg
erzeugtem Textil;
- MaRnahmen zur Uberwachung von Abfall und Umwelteintrag;
- Malnahmen zur Reduzierung von Abfall und Umwelteintragen;
- zu treffende Malinahmen im Falle von Entsorgungs- und Verschmutzungsvorfallen;
- Dokumentation zum Training des Personals zum sparsamen Umgang mit Wasser und Energie, zur
richtigen und sparsamen Verwendung von Chemikalien und ihrer korrekten Entsorgung;
- Programm zur Verbesserung.

Nassveredlungsbetriebe mussen vollstandige Protokolle Gber die Verwendung von Chemikalien, den Energie- und Wasser-
verbrauch sowie Uber die Abwasseraufbereitung einschlieflich der Entsorgung von Kldrschldammen fihren. Insbesondere
mussen sie kontinuierlich die Abwassertemperatur, Abwasser-pH-Wert und die Sedimentmengen messen und Uberwachen.

2.4.11. Abwasseraufbereitung

Das Abwasser samtlicher Nassveredlungsbetriebe, muss in einer internen oder externen Abwasserklaranlage gereinigt wer-
den, bevor es in Oberflachengewasser eingeleitet wird. Die jeweils geltenden nationalen und lokalen gesetzlichen Anforde-
rungen fur die Abwasserbehandlung (einschlieRlich Grenzwerte in Bezug auf pH-Wert, Temperatur, TOC, BSB, CSB, Farbigkeit
und Rickstande) mussen erfillt sein.

In die Umwelt eingeleitetes Abwasser darf einen Wert von 20 g CSB/kg verarbeitetem Textil nicht Gberschreiten. Fir das
Entfetten von Schweilwolle gelten ausnahmsweise 45g CSB/kg.

Behandlung von Abwasser aus der Wasserrdste von Bastfasern muss eine Reduzierung des CSB (oder TOC) von mindestens
95% fir Hanffasern und 75% fur alle anderen Bastfasern erreichen.

NATURTEXTIL zertifiziert BEST | Version 6.0 | Seite 15 von 39



Behandeltes Abwasser, das in Oberflachengewasser eingeleitet wird, muss einen pH-Wert zwischen 6 und 9 (es sei denn, der
pH-Wert des Vorfluters liegt auerhalb dieses Bereichs) und eine Temperatur von weniger als 35 C ° aufweisen (es sei denn
die Temperatur des Vorfluters liegt Gber diesem Wert).

Abwasseranalysen missen regelmaRig bei normaler Betriebskapazitat durchgefiihrt und die Ergebnisse dokumentiert wer-
den.

2.4.12.  Lagerung, Verpackung und Transport

Okologische Textilien missen so gelagert und transportiert werden, dass eine Kontaminierung mit unzuldssigen Substanzen
sowie eine Vermischung oder Vertauschung mit konventionellen Produkten oder ihren Bestandteilen verhindert wird.

Das Verpackungsmaterial darf keine Chlorierten Kunststoffe (z.B. PVC) enthalten.

Samtliches Papier und Kartonagen, die als Verpackungsmaterialien von IVN BEST Waren im Einzelhandel eingesetzt werden
(einschlieRlich Papier und Pappe, welches als Material zur Aus- und Kennzeichnung dieser Artikel eingesetzt wird - wie Hang-
tags oder Banderolen) missen aus recyceltem Pre- oder Post-consumer Abfallmaterial hergestellt sein oder gemal einem
Programm fiir nachhaltige Waldbewirtschaftung zertifiziert sein.

Transportmittel und -wege missen dokumentiert werden.

Sofern in Lagerrdumen / Transportmitteln Pestizide bzw. Biozide verwendet werden mussen, missen diese dem betreffen-
den internationalen oder nationalen Standard fiir 6kologischen Landbau entsprechen.

2.4.13. Dokumentation und interne Qualitatskontrolle

Die Betriebsverfahren und -praktiken mussen durch effektive, dokumentierte Kontrollsysteme und Protokolle gestitzt wer-
den, um die Nachvollziehbarkeit der folgenden Punkte zu ermoglichen:

Herkunft, Art und Menge der kbA/kbT Fasermaterialien, Zutaten und Accessoires sowie der Zusatzstoffe, die dem Betrieb
angeliefert wurden

Warenstrome innerhalb der Betriebstatte (durchgefiihrte Verarbeitungs-/Herstellungsschritte, verwendete Rezepturen,
Lagerbestdande)

Zusammensetzung der hergestellten Produkte
Art, Menge und Empfanger von IVN BEST Waren, die den Betrieb verlassen haben;
Alle anderen Informationen, die flr eine korrekte Inspektion des Betriebs erforderlich sein konnen.

Zertifizierte Betriebe, die kbT/kbA Rohfasern einkaufen, missen fir die gesamte Einkaufsmenge giiltige Warenbegleitzertifi-
kate (= Transaktionszertifikate, TCs), welche von einem gemaR Absatz 2.1. anerkannten Zertifizierer ausgestellt sind, bezie-
hen und aufbewahren.

Zertifizierte Betriebe, die IVN BEST Waren einkaufen, mussen IVN BEST-Warenbegleitzertifikate (TCs), ausgestellt von einem
Zugelassenen Zertifizierer fiir die gesamte Einkaufsmenge der VN BEST Waren beziehen und aufbewahren. In Ubereinstim-
mung mit der zugehorigen GOTS Policy ist die Ausstellung von TCs, die mehrere Lieferungen umfassen, unter bestimmten
Bedingungen moglich. Der hochstmdgliche Zeitraum, den ein einzelnes TC abdecken darf, ist 3 Monate.

Der Empfanger von kbA/kbT Fasern und IVN BEST Waren muss die Unversehrtheit der Verpackung bzw. des Behalters tiber-
prifen und Herkunft und Art der zertifizierten Produkte anhand der Produktkennzeichnung und der Informationen aus den
Warenbegleitdokumenten (z.B. Rechnung, Lieferschein, Warenbegleitzertifikat) kontrollieren.

Im Falle jeglichen Zweifels tber die IVN BEST Konformitéat eines Produkts darf dieses erst nach Ausrdumen dieses Zweifels der
Verarbeitung bzw. Verpackung zugefiihrt werden.

Ein Zertifizierter Betrieb muss mit jedem Lohnverarbeiter einen Vertrag geschlossen haben, in dem alle Bedingungen fir die
beauftragten Verarbeitungsschritte festgelegt sind, und bleibt letztlich verantwortlich fir die Einhaltung aller Kriterien dieses
Standards.
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2.4.14.

Jedes gemal diesen Standards gelabelte Endprodukt hat den folgenden technischen Qualitatsparametern zu entsprechen.
Der Lizenznehmer hat in der Produktdeklaration des Endprodukts Informationen Uber jegliche (potentielle) Nichteinhaltun-

Technische Qualitatsparameter

gen dieser Anforderungen anzugeben.

Parameter Kriterien Testmethode
Reibechtheit, trocken 3-4 ISO 105x12; DIN 54021
fiir Fasergemische 3
Reibechtheit, nass 2 ISO 105x12; DIN 54021
SchweiBechtheit, alkalisch und sauer 3-4 ISO 105 E04; DIN 54020
flr Fasergemische 3
Lichtechtheit 3-4 ISO 105 BO2; DIN 54004
Nassschrumpfwerte DIN EN I1SO 6330
nach einer Wasche bei 40° C bzw. 30° C bei tierischen Fasern oder Gemi-
schen daraus.
Diese Werte gelten nur fur Bekleidung.
bei Strickwaren/Strumpfwaren: max. 8%
bei Gewebe: max. 3%
Speichelechtheit "ECHT" § 64 LFGB B 82.10-1
far Sauglings- und LMBG B 82.10-1
Kinderbekleidung
Waschechtheit bei 60°C Wasche 3-4 ISO 105 CO6 C1M, DIN 54010
Waschechtheit 3-4 ISO 105 CO6 A1S ohne Verwendung
bei tierischen Fasern oder Gemischen daraus bei 30°C W3- von Stahl-Kugeln;
sche
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2.4.15.

Grenzwerte flr Riickstdande in 6kologischen Textilien

Auch Produkte, die in Einklang mit diesem Standard produziert wurden, kénnen Spuren von Rickstanden enthalten (wie z.B.
durch unvermeidbare Kontamination). IVN BEST Waren mUssen den in der folgenden Tabelle gelisteten Grenzwerten ent-

sprechen.
Parameter Grenzwert Testmethode
Alkylphenol (ethoxylate) <20mg/kg | Fur NP, OP:
NP,OP,NPEO,OPEO Extraktion, Derivatisierung, GC/MS oder HPLC/MS
Summenparameter Fir NPEO, OPEO:
a) Extraktion in Methanol, Derivatisierung, HPLC/MS
(Testumfang fir NPEO und OPEQ: 3-15 Mol)
b) InAnlehnung an Entwurf
DIN EN ISO 18218- 2:2012-09
Krebserregende Amine (Amin-abspaltende <20 mg/kg |EN 14362-1 und -3 (HPLC/GCMS) entspricht
Azofarbstoffe; MAK-Gruppe 111 1,2,3,4* ) § 64 LFBG 82.02-2
Anilin (MAK 111, Kategorie 4) <100 mg/kg
AOX <5mg/kg | Extraktion mit kochendem Wasser, Adsorption auf
Aktivkohle, AOX-Analyse basierend auf ISO 9562 ALY
Dispersionsfarbstoffe (als krebserregend oder <30 mg/kg | DIN 54231 (LC/MS) entspricht
allergieauslosend eingestuft) § 64 LFGB 82.02-10
Formaldehyd <16 mg/kg |[Japanese Law 112 oder DIN EN ISO 14184-1
Glyoxal und andere kurzkettige Aldehyde <20 mg/kg | Extraktion (nach DIN EN ISO 14184-1), Derivatisierung und
(Mono- und Dialdehyde bis C6) Bestimmung nach DIN EN ISO 17226-1 (HPLC)
pH-Wert ISO 3071
ohne Hautkontakt 45-9,0
mit Hautkontakt und Baby Artikel 45-7,5
Chlorphenole (pcp, Tecp) < 0,01 mg/kg | LFGB 82-02-08 (gc/MS)
TCP Nicht erwlnscht, unter Beobachtung
o-Phenylphenol < 1,0 mg/kg Extraktion im Losemittel, GC/MS
Pestizide (Summenparameter) Anlehnung an § 64 LFGB L 00.0034
Naturfasern (auRer Schurwolle) kbA/kbT <0,1 mg/kg (GC/MS, GC/ECD, LC/MS) oder
Schurwolle, kbT <0,5 mg/kg § 64 LFGB L 00.00-114 (LC/MS/MS)

Schwermetalle im Eluat:

Werte in mg bezo-
gen auf das Textil

Eluat nach DIN EN ISO 105-E04, Bestimmung
DIN EN ISO 17294-2 mittels ICP-MS

Antimon (Sb) <0,2 mg/kg
Arsen (As) <0,2 mg/kg
Blei (Pb) <0,2 mg/kg
Cadmium (Cd) <0,1 mg/kg
Chrom (Cr) <1,0 mg/kg
Kobalt (Co) <1,0mg/kg
Kupfer (Cu) < 25 mg/kg
Nickel (Ni) < 1,0 mg/kg
Quecksilber (Hg) < 0,02 mg/kg
Selen (Se) <0,2 mg/kg
Zinn (Sn) < 2,0 mg/kg
Chrom VI (Cr-VI) <0,5mg/kg | Eluat, DIN EN ISO 105-E04, ISO 11083
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Schwermetalle im Totalaufschluss EPA 3050 (ICP/MS)

Cadmium (Cd) < 45 mg/kg

Blei (Pb) <50 mg/kg

Zinnorganische Verbindungen (individuell) Extraktion im Losemittel DIN EN I1SO 17353 i.A. oder
ISO/TS 16179

TBT, TphT, DBT, DOT < 0,05 mg/kg

MBT <0,1 mg/kg

Per- und Polyflourierte Verbindungen (PFTs), nicht nachweisbar

einzeln:

PFOA, PFOS < 0,001 mg/kg | Extraktion in Losemittel, LC/MS

FTOH < 0,01 mg/kg | Extraktion in Losemittel, GC/MS

Phthalate (Summenparameter) <100 mg/kg

DINP, DnOP, DEHP, DIDP, BBP, DBP, DMEP, DIN EN 15777 (GC/MS)

DIBP

Polyzyklische Aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAK)

Chrysen, Benzo[a]anthracen, Ben-
zo[b]fluoranthen, Benzo[k]fluoranthen,
Benzo[a]pyren, Dibenzo[a,h]anthracen, Naph-
thalin, Acenaphthylen, Acenaphthen, Fluoren,
Phenanthren, Anthracen, Fluoranthen, Pyren, ZEK 1.2-08 (GC/MS)
Indenol[1,2,3-cd]pyren, Benzo[g,h,ilperylen, 1SO 18287
Summenparameter <10 mg/kg

Einzelparameter

BaA, BaP, BbFA, BeP, BjFA,BKFA, CHR, DBahA <0,5 mg/kg

andere <1 mg/kg

*) Siehe Manual

2.4.16. Grenzwerte flir Ruckstéande in Zutaten und Accessoirs

Zutaten und Accessoires (entsprechend der Anforderungen in Kapitel 2.4.9.), die fir GOTS-Waren eingesetzt werden, ms-
sen den folgenden Rickstandswerten entsprechen:

‘Parameter Grenzwert Testmethode
Krebserregende Amine (aminabspaltende <20 mg/kg EN 14362-1 und -3 (HPLC/GCMS)
Azofarbstoffe; MAK-Gruppe IIl 1,2,3,4* )
Dispersionsfarbstoffe <30 mg/kg DIN 54231 entspricht § 64 LFGB 82.02-10
(als kanzerogen oder allergen eingestuft)
Formaldehyd
ohne Hautkontakt < 300 mg/kg Japanese Law 112;
Hautkontakt < 75ma/kg | Extraktion DIN EN ISO 14184-1,
Babybekleidung < 16 mg/kg
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Parameter Grenzwert Testmethode

Glyoxal und andere kurzkettige Aldehyde

(Mono- und Dialdehyde bis C6)

ohne Hautkontakt < 300 mg/kg Extraktion nach DIN EN ISO 14184-1,
Derivatisierung und Bestimmung nach DIN EN ISO

Hautkontakt < 75 mg/kg 17226-1 (HPLC)

Babybekleidung < 20 mg/kg

pH-Wert DIN ISO

ohne Hautkontakt 4,5-9,0

Babybekleidung u. mit Hautkontakt 45-7,5

Chlorphenole (pcp, Tecp) < 0,05 mg/kg In Anlehnung an § 64 LFGB B 82-02-8,
Extraktion

Gesamtpestizide Anlehnung an § 64 LFGB L 00.0034
(GC/MS, GC/ECD, LC/MS) oder

Naturfasern (auRer Schurwolle) < 0,5 mg/kg § 64 LFGB L 00.00-114 (LC/MS/MS)

Schurwolle <1,0 mg/kg

Schwermetalle im Eluat

Werte in mg/kg bezogen
auf das Accessoire oder

Elution DIN 54020, DIN EN ISO 105-E04,
DIN EN ISO 17294-2 mittels

die Zutat ICP-MS bzw. E DIN 54233-3
Arsen (As) <0,2 mg/kg
Blei (Pb) <0,2 mg/kg
Cadmium (Cd) <0,1 mg/kg
Chrom (Cr) <1,0 mg/kg
Kobalt (Co) <1,0 mg/kg
Kupfer (Cu) <50 mg/kg
Nickel (Ni) <1,0 mg/kg
Quecksilber (Hg) < 0,02 mg/kg
Chrom VI (Cr-VI) <0,5 mg/kg Elution nach DIN EN ISO 105-E04, 1ISO 11083
Schwermetalle Totalaufschluss: EPA 3050 B (ICP/MS)
Cadmium (Cd) <45 mg/kg
Blei (Pb) <50 mg/kg

Nickellassigkeit

<0.5 ug/cmz/Woche

EN 12472, EN 1811 entspricht
§ 64 LFGB 82.02-6 und -7

Zinnorganische Verbindungen (individuell)

Extraktion im Losemittel, ISO 17353 (GC/MS) oder
ISO/TS 16179

TBT, TphT, DBT, DOT < 0,05 mg/kg
MBT <0,1 mg/kg
Phthalate: DiNP, DnOP, DEHP, DiDP, BBP, DBP, <100 mg/kg DIN EN 15777: 2009-12 (GC/MS)
DMEP, DIBP, Summenparameter
Parameter Grenzwert Testmethode
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Parameter Grenzwert Testmethode

Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe ZEK 1.2-08

(PAK) Extraktion mit Toluol, GC-MS
Chrysen, Benzo[alanthracen, Ben-

zo[b]fluoranthen, Benzo[k]fluoranthen, 150 18287
Benzo[a]pyren, Dibenzo[a,h]anthracen, Naph-
thalin, Acenaphthylen, Acenaphthen, Fluoren,
Phenanthren, Anthracen, Fluoranthen, Pyren,
Indeno[1,2,3-cd]pyren, Benzo[g,h,i]perylen,

Benzo(e)pyren
Summenparameter ¥ <10 mg/kg
Einzelparameter je<1mg/kg

*) Siehe Manual

Weitere Parameter fur o
Kriterien Testmethode

spezifische Materialien

Polyesterfasern: <20 mg/kg Elution nach DIN EN ISO 105-E04 /
Antimon (Sb) ISO 17294-2 (ICP/MS)

Naturlatex-Schaum:

Butadien <1,0mg/kg | Gaschromatografie, Flammen-Inisations Detektor (FTD),
Chlorphenole (inkl. Salze und Ester) < 1,0 mg/kg GCMS

LFGB 82-02-08 (GC/MS
Carbondisulfide <0,02 mg/m3 (GC/MS)

Kammer-Test, DIN ISO 16000-6

Nitrosamine < 0,001 mg/m3
Kammer-Test; ZH 1/120-23 or BGI 505-23 fir

Luftbeprobung und -Analysen

Y st nicht anwendbar fur abiotische Materialien (wie Metalle)
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3. Soziale Mindestanforderungen
3.1. Geltungsbereich

Die folgenden Sozialkriterien gelten fur alle Stufen von Textilverarbeitung, -konfektion und -handel, in denen Arbeitnehmer
beschaftigt werden. Sobald die fiir die Fasererzeugung zugrunde liegenden Standards zum 6kologischen Landbau soziale
Mindestanforderungen einfiihren, werden diese Sozialkriterien entsprechend auch fir die Anbaustufe gelten.

Fur eine korrekte Umsetzung und Bewertung der nachfolgenden Kriterien muss die Einhaltung der betreffenden Kernnormen
der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sichergestellt sein.

3.2. Die Beschdftigung ist freiwillig
Es gibt keine Zwangsarbeit oder Sklavenarbeit.

Arbeitnehmer dirfen nicht gezwungen werden, eine "Kaution" oder ihre Ausweispapiere bei ihrem Arbeitgeber zu hinterle-
gen und kénnen ihren Arbeitgeber nach einer angemessenen Kiindigungsfrist verlassen.

3.3. Vereinigungsfreiheit und Recht auf Tarifverhandlungen

Die Arbeitnehmer haben ohne Ausnahme das Recht, Gewerkschaften nach eigener Wahl beizutreten oder solche zu griinden
und kollektiv zu verhandeln.

Der Arbeitgeber nimmt eine offene Haltung gegeniber den Aktivitaten von Gewerkschaften und deren organisatorischer
Arbeit ein.

Arbeitnehmervertreter werden nicht diskriminiert und haben die Moglichkeit, ihre reprasentativen Funktionen am Arbeits-
platz wahrzunehmen.

Wo das Recht auf Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen vom Gesetz eingeschrankt ist, erleichtert der Arbeitgeber die
Entwicklung analoger Strukturen zur unabhangigen und freien Vereinigung und zu kollektiven Verhandlungen und behindert
diese nicht.

3.4. Sichere und hygienische Arbeitsbedingungen

Eine sichere und hygienische Arbeitsumgebung ist zur Verfligung zu stellen, wobei der aktuelle Stand der Technik und Kennt-
nisse aller spezifischen Gefahren zu bertcksichtigen sind. Geeignete persdnliche Schutzausristung muss den Arbeitnehmer
zur Verfligung gestellt werden; und es muss sichergestellt sein, dass diese wenn nétig auch verwendet wird. Es sind geeigne-
te MaRnahmen zu treffen, um Unfélle und gesundheitliche Beeintrachtigungen zu verhindern, die sich aufgrund der Arbeit
ergeben, mit dieser verbunden sind oder in deren Verlauf auftreten, indem die der Arbeitsumgebung bestehenden Gefah-
renquellen soweit vertretbar minimiert werden.

Far alle verwendeten chemischen Substanzen und Zubereitungen missen die zugehorigen Sicherheitsdatenblatter (SDB)
aufbewahrt werden und es muss gewahrleistet sein, dass die jeweiligen Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen fir die
Lagerung und den Umgang mit diesen Chemikalien erfillt sind.

Die Arbeitnehmer missen regelmaRige, protokollierte Gesundheits- und Sicherheitsunterweisungen erhalten, einschlieflich
Brandschutz- und Fluchtiibungen. Diese Unterweisungen sind flr neue Arbeitnehmer oder Arbeitnehmer, denen neue Auf-
gaben zugeteilt werden, zu wiederholen.

Flucht- und Rettungspléne sind sichtbar fir alle Arbeitnehmer anzubringen, Feuerldscher sind anzubringen, Fluchtwege und
Sammelpldtze auszuweisen.

Zugang zu sauberen Toilettenanlagen und Trinkwasser und gegebenenfalls zu Ruhebereichen, Essensbereichen und hygieni-
schen Méglichkeiten zur Aufbewahrung von Nahrungsmitteln muss gewahrt werden. Wenn eine Unterkunft zur Verfigung
gestellt wird, muss diese sauber und sicher sein und die Grundbedurfnisse der Arbeitnehmer erfillen.

Pausenraume und Ruhebereiche missen getrennt von Maschinenrdumen zur Verfligung gestellt werden; es muss eine Lie-
gemoglichkeit vorhanden sein.

Die fur die Einhaltung der Vorschriften verantwortliche Firma muss einen leitenden Angestellten als Beauftragten fir
Gesundheits- und Sicherheitsfragen benennen.
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Pro 10 Arbeitnehmer im Unternehmen ist ein Ersthelfer zu bestimmen, der bei Unféllen oder Notféllen Erste Hilfe leisten
kann. Es muss eine Liegemoglichkeit fir den medizinischen Notfall vorhanden sein. Ersthelfer sind auszubilden, bzw. regel-
malig alle 2 Jahre fortzubilden. Ein schriftlicher Nachweis Uber die Aus- und Fortbildung ist zu erbringen.

3.5. Es wird keine Kinderarbeit verrichtet

Die Beschaftigung von Personen unter 16 Jahren ist verboten. Es sei denn, die Beschaftigung dient Ausbildungszwecken,
gefahrdet nicht die Gesundheit und Entwicklung oder ist kurzfristig (max. 50 Arbeitstage im Kalenderjahr).

Die Firmen, bei denen bereits Kinderarbeit verrichtet wurde, missen Richtlinien und Programme entwickeln (oder daran
teilnehmen), die die Entwicklung der betroffenen Kinder fordern und die dafiir sorgen, dass jedes Kind, das Kinderarbeit
verrichtet hat, die Moglichkeit erhélt, eine angemessene Ausbildung zu beginnen und diese mindestens so lange durchzufiih-
ren, bis es erwachsen ist.

Kinder und Jugendliche unter 18 dirfen nicht nachts oder unter gefdhrlichen Bedingungen arbeiten.

Solange Kinder und Jugendliche im Wachstum sind, sollen sie keinen belastenden Tatigkeiten ausgesetzt werden. Sie diirfen
nicht langer als 8 Stunden pro Tag und max. 40 Stunden pro Woche beschaftigt werden. Ab einer Arbeitszeit von mehr als 4,5
Stunden bis 6 Stunden sind mind. 30 Minuten Ruhepause zu gewéahren, ab einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden betragt
die Ruhepause mind. 60 Minuten.

Diese Richtlinien und MaRnahmen, einschlieBlich der Auslegung der Begriffe "Kind" und "Kinderarbeit" missen den Bestim-
mungen der ILO-Normen C138 und C182 entsprechen

3.6. Existenzsichernde L6hne werden gezahlt

Lohne und Gehilter, die fir eine normale Arbeitswoche gezahlt werden, erflllen mindestens die nationalen gesetzlichen
Standards oder Industrie-Tarife, je nachdem, welche héher sind. Auf jeden Fall sollen die Lohne stets ausreichen, um Grund-
bedirfnisse zu erfiillen und einen gewissen Betrag zur freien Verfligung enthalten.

Alle Arbeitnehmer missen, bevor sie eine Anstellung annehmen einen Arbeitsvertrag erhalten, der zumindest den Arbeits-
ort, die Arbeitszeit, den Lohn fir einen bestimmten Arbeitszeitraum (Stunde oder Woche oder Monat) und den Urlaubsan-
spruch beinhaltet. Bei jeder Bezahlung mussen Einzelheiten ihres Lohns fir den betreffenden Abrechnungszeitraum (Lohn-
bescheinigung) Ubermittelt werden.

Abzlge vom Lohn als DisziplinarmaRnahme sind nicht erlaubt. Lohnabziige, die durch die nationale Gesetzgebung nicht vor-
gesehen sind, sind ohne die ausdriickliche Erlaubnis des betroffenen Arbeitnehmers nicht erlaubt. Alle Disziplinarmalinah-
men mussen dokumentiert werden.

3.7. Keine lberlangen Arbeitszeiten

Die Arbeitszeit entspricht den nationalen Gesetzen oder den Industrie-Tarifen, je nachdem, welche Regelung einen gréReren
Schutz bietet.

In keinem Fall dirfen die Arbeitnehmer regelmaRig mehr als 48 Stunden pro Woche arbeiten und muissen im Durchschnitt
mindestens einen freien Tag pro Woche erhalten. Uberstunden missen freiwillig sein und diirfen nicht mehr als 12 Stunden
pro Woche betragen. Uberstunden dirfen nicht regelmaRig verlangt werden und sind stets mit einem Uberstundenzuschlag
zu kompensieren.

Ab einer Arbeitszeit von 6 Stunden sind mind. 30 Minuten Ruhepause zu gewahren, ab einer Arbeitszeit von 9 Stunden be-
tragt die Ruhepause mind. 45 Minuten.

Bei eigener EheschlieRung, bei Todesfall des Ehepartners oder eines Verwandten 1. Grades und bei Geburt des eigenen Kin-
des (gilt nur fur Kindsvater) soll jeweils ein Tag bezahlter Sonderurlaub gewahrt werden. Sonderurlaubstage sind auf nationa-
le Regelungen und Industrietarife anzurechnen.
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3.8. Es erfolgt keine Diskriminierung

Es erfolgt keine Form von Diskriminierung z.B. bezlglich Einstellung, Entlohnung, Zugang zu Fortbildung, Beférderung, Ent-
lassung oder Ruhestand auf der Grundlage von Rasse, Kaste, nationaler Herkunft, Religion, Alter, Behinderung, Geschlecht,
Familienstand, sexueller Orientierung, Gewerkschaftsmitgliedschaft oder politischer Ausrichtung.

3.9. Eswird eine reguldre Anstellung angeboten

In jeder moglichen Hinsicht muss Arbeit auf der Grundlage von anerkannten Arbeitsverhaltnissen durchgefihrt werden, wie
sie sich durch nationale Gesetze und die Praxis bewdhrt haben.

Die arbeits- und sozialrechtlichen Verpflichtungen gegentber den Beschéftigten, die sich aus dem regularen Beschaftigungs-
verhéltnis ergeben, dirfen nicht umgangen werden durch einseitige, nur die Beschaftigten bindende Vertrage, Vertrage mit

Lohnauftragnehmern, Heimarbeitsvereinbarungen oder durch Ausbildungsprogramme, die nicht wirklich auf die Vermittlung
von Fahigkeiten oder eine reguldre Beschaftigung abzielen. Es soll auch keine dieser Verpflichtungen durch bermaRige Ver-
wendung von Zeitvertragen umgangen werden.

3.10. Grobe oder inhumane Behandlung ist nicht erlaubt

Korperliche Misshandlung oder Disziplinierung, die Androhung von korperlicher Misshandlung, sexuelle oder andere Belasti-
gungen und Beschimpfungen oder andere Formen der Einschlchterung sind verboten.

3.11. Sozialverantwortliches Management

Die Unternehmen mussen Uber eine Erklarung zum sozial verantwortlichen Handeln verfigen, um sicherzustellen, dass die
Sozialkriterien eingehalten werden kénnen. Sie sind dazu verpflichtet, Umsetzung und Uberwachung der Sozialkriterien zu
unterstitzen durch:

- die Ernennung eines Verantwortlichen fir den Bereich der unternehmerischen Sozialverantwortung

- die Uberwachung der Einhaltung der Sozialkriterien und die Durchfithrung erforderlicher
Verbesserungen an den jeweiligen Betriebs- Standorten

- die Unterrichtung seiner Arbeitnehmer tUber den Inhalt der Sozialkriterien in der/den jeweiligen
gebrauchlichen Landessprache(n)

- lickenlose Aufzeichnungen von Namen, Alter, Arbeitszeiten und Lohnen fir jeden Arbeitnehmer

- Anschaffung und Bereitstellung von geeigneter Schutzbekleidung und —ausrustung fur die
Arbeitnehmer

- die Genehmigung zur Ernennung eines Arbeitnehmervertreters fir Sozialfragen durch die Belegschaft,
der eine Ruckmeldung Gber Umsetzung und Einhaltung der Sozialkriterien an das Management geben
kann

- Erfassen und Untersuchen von Beschwerden seitens der Beschaftigten oder Dritter in Zusammenhang
mit der Einhaltung der Sozialkriterien sowie Aufzeichnen aller zu treffenden erforderlichen
VerbesserungsmaRnahmen, die sich aus diesen Beschwerden ergeben

- den Verzicht auf DisziplinarmalRnahmen, Entlassungen oder andere Formen der Diskriminierung gegen
Arbeitnehmer, die Informationen beziiglich der Einhaltung der Sozialkriterien liefern
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4. Qualitatssicherungssystem
4.1. Auditierung von Verarbeitungs-, Konfektions- und Handelsstufen

Verarbeitungsbetriebe, Hersteller und Handler von IVN BEST Waren missen am IVN BEST Zertifizierungsverfahren teilneh-
men, das auf einem jahrlichen Inspektionszyklus beruht (einschlieRlich moglicher unangekindigter Inspektionen, die sich
nach der Risikobewertung der Betriebstatten richten). Sie missen ein glltiges Betriebszertifikat vorweisen, aus dem die
zertifizierten Produkte und Produktgruppen sowie die Verarbeitungs-, Herstellungsschritte bzw. Handelstatigkeit hervorge-
hen.

Bei Handlern, die keine Lohnauftrage Uber Verarbeitungs- oder Herstellungstatigkeiten vergeben, kann sich der verantwortli-
che Zertifizierer flr Fern-Inspektionen anstelle der Vor-Ort-Inspektionen entscheiden. Vor-Ort-Inspektionen missen jedoch
zumindest im ersten Jahr, danach in jedem dritten Jahr einer bestehenden Zertifizierung durchgefiihrt werden.

Handler mit einen Jahresumsatz von unter 5.000 € mit IVN BEST Waren und Einzelhdndler, die ausschliellich direkt an den
Endverbraucher verkaufen, sind von dieser Pflicht zur Zertifizierung ausgenommen, insofern die IVN BEST Waren nicht um-
gepackt oder um-etikettiert werden. Handler mit einem Jahresumsatz von unter 5.000 € mit IVN BEST Waren mussen sich

jedoch durch einen zugelassenen Zertifizierer registrieren lassen und diesen umgehend in Kenntnis setzen, wenn ihr jahrli-
cher Umsatz 5.000 € Ubersteigt.

Der verantwortliche Zugelassene Zertifizierer kann Ausnahmen von der jahrlichen Betriebsinspektion fur kleinere
Lohnverarbeiter mit geringem Risikopotential hinsichtlich der 6kologischen und der sozialen Kriterien beschlieRen. Diese
Betriebe mussen eindeutig identifiziert sein, missen einen Vertrag mit zertifizierten Betrieb haben (der fir die Einhaltung
des Standards verantwortlich ist) und konnen auf Verlangen des Zugelassenen Zertifizierers inspiziert werden.

Vor-Ort-Inspektionen mussen bei solchen Lohnverarbeitern jedoch zumindest im ersten Jahr sowie in jedem dritten Jahr
einer bestehenden Zertifizierung durchgefiihrt werden.

Der Betrieb, unter dessen Name oder mit dessen Marke die gelabelten IVN BEST Waren an den Verbraucher verkauft werden
(Lizenznehmer), muss Sorge tragen, dass die Produkte entsprechend diesem Standard, dem Lizenzierungs- und Labelling
Leitfaden und anderen Bestimmungen, die vom IVN herausgegeben wurden, hergestellt worden sind.

Zertifizierer mussen vom IVN Vorstand fur die einzelnen Geltungsbereiche inklusive Sozialkriterien, in denen sie ihre Zertifi-
zierungs-Dienstleistung anbieten mochte, zugelassen sein:

1.  Zertifizierung von mechanischen Textilverarbeitungs- und -konfektionsbetrieben sowie ihrer Produkte
2. Zertifizierung von Nassveredlern und Ausrlstern sowie ihrer Produkte
3. Zertifizierung von Handelsunternehmen und ihrer Produkte

Voraussetzungen flr die Zulassung durch den IVN ist eine Zulassung des Zertifizierers auf Basis des-"Zulassungsverfahren und
Anforderungen flr Zertifizierer" (GOTS Akkreditierungsdokument plus Vertrag), entweder durch den Kooperationspartner
des IVN fur diesen Prozess, die IOAS, oder durch eine andere anerkannte Akkreditierungsstelle.

4.2. Rickstandsanalysen und Priifung der technischen QualitéGtsparameter

Die zertifizierten Betriebe missen Rickstandstests gemaR einer Risikobewertung durchfihren, um die Einhaltung dieses
Standards und insbesondere der Kriterien aus Kapitel 2.4.14. (Technische Qualitdtsparameter) sowie 2.4.15. und 2.4.16.
(Grenzwerte flr IVN BEST Waren, Zutaten und Accessoires) zu gewdahrleisten. Alle IVN BEST Waren und ihre Bestandteile
dieser Artikel sowie die verwendeten Zusatzstoffe sind in diese Risikobewertung einzubeziehen und folglich potentiell prufre-
levant. Testfrequenz und Anzahl der Proben sollen von der Risikobewertung abhangig gemacht werden.

Proben fur Rickstandkontrollen kénnen auch vom Betriebsinspektor wahrend des fir die Zertifizierung erforderlichen In-
spektionsbesuchs gezogen werden, entweder als erganzende Rickstellprobe zum Inspektionsvorgang oder im Falle eines
Verdachts auf Kontaminierung oder eines VerstoRRes. Zusatzliche Warenproben kénnen jeder Zeit ohne Vorankindigung aus
der Zulieferkette gezogen werden.

Priflabore, die nach ISO/IEC 17025 akkreditiert sind und die entsprechende Erfahrungen auf dem Gebiet der Riickstandsana-
lyse fur Textilien beziehungsweise fir chemische Zusatzstoffe vorweisen kénnen sind fir die Durchfiihrung derjenigen Rick-
standstests zugelassen, die ihre Akkreditierung umfasst.
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Anhang
A)  Besondere Anforderungen fiir textile Hygieneartikel

Diese Kapitel fihrt solche Kriterien fir Hygieneartikel auf, die entweder von den allgemeinen Kriterien abweichen oder zu-
satzlich bestehen. In Bereichen, fur die in diesem Kapitel keine abweichenden Kriterien festgelegt sind, gelten die jeweils
anwendbaren allgemeinen GOTS Kriterien.

Wichtiger Hinweis: Jedes Unternehmen das Hygieneartikel vertreibt, missen die besonderen gesetzlichen (Hygiene-
)Anforderungen, die fiir seine Produkte in dem Land/der Region gelten, in dem/der sie vermarktet werden, kennen und ein-
halten. Es kann sein, dass einige dieser gesetzlichen Anforderungen fiir bestimmte Hygieneartikel den von GOTS vorgegeben
Umuweltkriterien entgegenstehen. Folglich kénnen diese Produkte nicht nach GOTS zertifiziert und ausgelobt werden, auller
wenn dies nachfolgend gesondert geregelt ist.

Al) Umfang

Im Rahmen dieses Standards werden textile Hygieneartikel wie folgt zusammengefasst:

Gruppe I:  Hautoberflachen-Artikel wie Wattebdusche, Damenbinden, Verbdnde,
Windelprodukte, Gazeverbande, Verbandsmaterialien, Wund- und Heftpflaster,
Mullbinden

Gruppe II:  Korper-invasive Artikel wie Tampons und Zahnseide und medizinisch-invasive Artikel wie

Operationstupfer und Mulltupfer

A2) Besondere Kriterien flir Materialien und Zusatzstoffe

Vliese und saugfahige Materialien missen zu 100% aus zertifizierten Bio-Fasern bestehen. Kunstfaseranteile sind nicht er-
laubt fur Gruppe Il Artikel, es sei denn deren Verwendung ist zur Erflllung gesetzlicher Anforderungen notwendig und Uber-
steigt nicht 5% des Fasermaterials (wenn als "kbA/kbT" ausgelobt) bzw. 30% (wenn als "hergestellt aus x% kbA/kbT Fasern"
ausgelobt).

Alle Fasern mussen vollstandig chlorfrei verarbeitet sein (TCF).

A2.1.) Superabsorber Polymere (SAPs)
SAPs missen aus GVO-freien nachwachsenden Rohstoffen (Typ ADM) hergestellt sein.

SAPs dirfen bis zu maximal 5% des Gewichtsanteils wasserlosliche Extrakte enthalten.

A2.2.) Trennfilme

AuRer fir Wundkontaktschichten, missen Trennfilme aus biologisch abbaubaren Polymeren bestehen. Alle verwendeten
Rohmaterialien missen GVO-frei sein.

A3)  Besondere Anforderungen flir Zusatzstoffe

A3.1.) Schlichtemittel

Far Gruppe Il Artikel dirfen keine Schlichtemittel verwendet werden.

A3.2.) Farbstoffe

Die Verwendung von Farbstoffen ist nur zuldssig, wenn ihr Einsatz notwendig ist, um gesetzlich bindende Verpflichtungen zu
erflllen. Darlber hinaus konnen zugelassene Zertifizierer weitere Ausnahmen genehmigen, wenn eindeutige funktionelle
Grinde dafiir bestehen (z.B. zur Identifizierung der Ausrichtung von Wundverbanden).
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A3.3.) Optische Aufheller

Optische Aufheller dirfen nicht verwendet werden.

A3.4,))  Duft- und Schmierstoffe

Alle Duft- und Schmierstoffe missen — zuséatzlich zu den GOTS-Anforderungen flr Zusatzstoffe — auch die Kriterien des
COSMOS-Standards (Bio- und Naturkosmetik Standard) erfillen.
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B) Definitionen

Festgelegte Definition fur IVN Best

Accessoires und
Zutaten

Einzelteile, die IVN BEST Waren aus funktionellen oder modischen Griinden hinzugefigt wer-
den. Die meisten gebrauchlichen Accessoires und Zutaten sind in Kapitel 2.4.9. aufgelistet. Die
Herstellung dieser Accessoires und Zutaten ist nicht unmittelbar Teil des auf Betriebsinspektio-
nen beruhenden IVN BEST Zertifizierungssystems. Die VN BEST Kriterien, die auf Accessoires
anwendbar sind, werden in Kapitel 2.4.9. und 2.4.16. definiert.

Arbeiternehmer

Jede Person, die Arbeit verrichtet und die weder dem héheren Management angehort, noch
Eigentimer ist.

BEST Waren

Textilerzeugnisse (Fertigware oder Zwischenprodukte), die nach IVN BEST von einem zertifizier-
ten Betrieb gefertigt und durch einen zugelassenen Zertifizierer zertifiziert wurden.

Bioakkumulativ

Eine Substanz gilt als (moglicherweise) bioakkumulativ, wenn der BCF (bio-concentration factor)
> 100 ist oder wenn der log Pow (= Logarithmus des n-octanol-Wasser Verteilungskoeffizienten)
> 3 ist.

Handler

Unternehmen, das mit IVN BEST Waren handelt (= einkauft und verkauft und somit voriberge-
hend Eigentimer wird) und zwar innerhalb der Wertschépfungskette zwischen dem Faserher-
steller und dem Inverkehrbringer des Endproduktes, unabhéangig davon, ob er die Waren phy-
sisch erhélt oder nicht (z.B. ein Importeur, Exporteur GroRhandler).

Agenten, die nicht Besitzer der Waren werden und Einzelhdndler, die ausschlieRlich an den
Verbraucher verkaufen, fallen nicht unter den Begriff Handler.

Hautoberflachen-Artikel

Artikel, die nicht in den K&rper gelangen, weder durch eine Koérperdffnung noch unter die Haut
(sondern auf der Hautoberflache angewendet werden)

Hersteller

Unternehmen innerhalb der textilen Wertschépfungskette von IVN BEST Waren (Konfektionsbe-
trieb oder ein so genannter GSN Betrieb: Gradieren, Zuschnitt, Nahen bis hin zur Etikettierung
und Verpackung).

Hormonell wirksame Sub-
stanzen

Eine exogen wirkende Substanz oder Zubereitung, die die Funktion(en) des Hormonsystems
verdndert und folglich eine Gesundheitsbeeintrachtigung eines intakten Organismus’, oder
seiner Nachkommen hervorruft.

Invasive Artikel

Medizinisch-invasive Artikel — Objekte, die in den Korper durch die Haut penetrieren, mittels
oder im Rahmen eines chirurgischen Eingriffes

Koérper-invasive Artikel — Objekte, die durch eine natiirliche oder kiinstliche Offnung ganz oder
zum Teil in der Korper eingeftihrt werden

Lohnverarbeiter

Unternehmen in der Lieferkette von GOTS-Waren die Arbeitsschritte (in den Bereichen Verar-
beitung und Herstellung/Konfektion) fir einen zertifizierten Betrieb im Lohnauftrag ausfihren,
ohne Eigentiimer der GOTS-Waren zu werden und ohne eine eigene (unabhéangige) GOTS-
Zertifizierung zu beauftragen.

Natdirliche Rohstoffe

Ein natdrlicher Rohstoff ist ein Produkt oder ein Material, das von Pflanzen, Tieren oder dem
Boden stammt. Mineralien und Metalle, die daraus gewonnen werden kénnen, gehdren auch zu
dieser Kategorie. Natirliche Rohstoffe beinhalten biotische Materialien (Materialien die von
lebenden Organismen stammen, wie (kbA/kbT) Naturfasern, Leder, Holz, Horn, Knochen, Samen
und Pflanzendle etc.).

Permanentes AOX

AOX ist permanent, wenn das Halogen permanent an das Molekdil gebunden ist (z.B. im
Chromophor eines Farbstoffs oder Pigments) und wahrend des Anwendungsprozesses nicht
hydrolisiert oder freigesetzt werden kann.

Pre-consumer Abfallstoff

Materialien die aus dem Abfallstrom wahrend des Fertigungsprozesses abgeleitet wurden. Aus-
geschlossen hiervor ist die Wiedernutzbarmachung von Materialien durch Aufbereitung,
Neumahlung oder das Schreddern in einem gesonderten Prozess, wenn auch die Wiederver-
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wertung im selben Prozess (in dem das Produkt angefallen ist) moglich ware.

Post-consumer Abfallstoff | Materialien die in Haushalten oder bei kommerziellen, industriellen oder institutionellen Ein-

richtungen in ihrer Rolle als End-Verbraucher eines Produktes anfallen, wenn das Produkt sei-
nen beabsichtigten Zweck nicht mehr erfillen kann. Dies beinhaltet auch Wertstoffe, die aus

der Handelskette zurlickgebracht werden

Schwermetallfrei Ein Zusatzstoff gilt als schwermetallfrei, wenn er keine Schwermetalle als funktionalen Bestand-
teil enthalt und die durch die ETAD fir Farbmittel festgelegten Grenzwerte flir Verunreinigun-
gen fir folgende Metalle nicht Ubersteigt:

Antimon: 50ppm, Arsen: 50ppm, Barium: 100ppm, Cadmium: 20ppm, Kobalt: 500ppm, Kupfer:
250ppm, Chrom: 100ppm, Eisen: 2500ppm, Blei: 100ppm, Mangan: 1000ppm, Nickel: 200ppm,
Quecksilber: 4ppm, Selen: 20ppm, Silber: 100ppm, Zink: 1500ppm, Zinn: 250ppm

Sportbekleidung Sportbekleidung schlieRt samtliche Kleidungsstiicke mit ein, die als technische Bekleidung oder
Funktionstextilien bezeichnet werden oder die hohe Anforderungen an Dehnbarkeit, Sonnen-
schutz, Atmungsaktivitdt, Feuchtigkeitsausgleich, Insektenschutz, oder Knitterschutz stellen.
Sportbekleidung eignet sich fur Aktivitadten wie z.B. Gehen, Wandern, Laufen, Gymnastik, Tanz
und athletische Sportarten. Freizeitbekleidung oder Casual Wear fallen nicht unter den Begriff
Sportbekleidung.

Substanzen Chemische Elemente und ihre Verbindungen, wie sie in der Natur vorkommen oder von der
Industrie erzeugt werden.

Teilzertifizierte Kombina- Es werden immer wieder Produkte hergestellt, die im eigentlichen Sinne nicht unter dem Begriff
tionsprodukte LTextilien” zu bewerten sind, von denen jedoch ein Teil der Materialien IVN BEST zertifiziert
sind. Es liegt in der Verantwortung des jeweiligen Zertifizierers, die verbleibenden Komponen-
ten auf eine Vereinbarkeit mit der IVN Produktphilosophie zu prifen und ggf. ein Labeling mit
Jteilzertifiziertes Kombinationsprodukt” (unter Nennung des zertifizierten Materialbestandteils)
zu genehmigen. Ein Beispiel hierflr ware ein Kinderwagen, der mit IVN BEST zertifiziertem Ge-
webe produziert wird. Im Zweifelsfalle soll der Zertifizierer den Standardgeber kontaktieren.

Verarbeiter Unternehmen innerhalb der textilen Wertschopfungskette von BEST Waren (von der Faserauf-
bereitung bis zur Veredelung).

Zertifizierter Betrieb Handler, Einzelhandler, Hersteller oder Verarbeiter von IVN BEST Waren, der von einem Zuge-
lassenen Zertifizierer kontrolliert und zertifiziert wurde.

Zugelassener Zertifizierungsinstitut, welches vom IVN anerkannt ist, um weltweit Kontrollen und Zertifizie-
Zertifizierer rungen gemal des IVN BEST durchzufihren.

Eine aktuelle Liste der zugelassenen Zertifizierer befindet sich unter
http://www.naturtextil.de/unternehmen/zertifizierung.html

Zusatzstoffe Substanzen oder Zubereitungen, die direkt als textiles Hilfsmittel, Farbstoffe oder Pigment ein-
gesetzt/appliziert werden.

Zubereitung Gemisch oder Lésung, die aus zwei oder mehr Substanzen besteht.
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C) Liste zusdtzlicher Fasern

Die folgenden regenerierten und synthetischen Fasermaterialien kénnen als Materialbestandteil gemaR den in Kapitel 2.2.1
genannten Bedingungen enthalten sein. Sie konnen mit den 6kologischen Fasern gemischt oder in bestimmten Teilen des
Textils enthalten sein:

a) Regenerierte Cellulosefasern - Viskose, Acetat, und Lyocell;
b)  Polyester;

c)  Polyurethan (Elasthan);

d) Polyamid.

D)  Liste der Abkiirzungen

Organisationen / Standards:

EC Europaische Kommission

ECHA Europaische Chemikalienagentur

ETAD Ecological and Toxicological Association of Dyes and Organic Pigments Manufacturers
GHS Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
GOTS Global Organic Textile Standard

IFOAM International Federation of Organic Agriculture Movements

ILO Internationale Arbeiter Organisation (International Labour Organization)

IOAS International Organic Accreditation Service

ISO International Organization for Standardization

IUNC International Union for Conservation of Nature

IVN Internationaler Verband der Naturtextilwirtschaft e.V.

IWG Internationale GOTS Arbeitsgruppe (Mitglieder: IVN, JOCA, OTA, SA)

JOCA Japan Organic Cotton Association

OTA Organic Trade Association

OECD Organisation of Economic Cooperation and Development

REACH EEC Regulation regarding Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
SA Soil Association

TEGEWA  Verband der Textilhilfsmittel-, Lederhilfsmittel-, Gerbstoff- und Waschrohstoff-Industrie

USDA Landwirtschaftsministerium der USA (United States Department of Agriculture)

NATURTEXTIL zertifiziert BEST | Version 6.0 | Seite 30 von 39



Andere:

EC50 Wirkkonzentration (50%)
IC50 Hemmungskonzentration (50% Hemmung)
LC50 Letale Konzentration (50% Mortalitat)

a-MES o -Methylestersulfonat (C16/18)
AP Alkylphenole

AOX Absorbierbare organische Halogenverbindungen und Substanzen, die deren Bildung
verursachen kénnen.

APEO Alkylphenolethoxylate

BBP Benzylbutyphthalat

BSD Biochlogischer Sauerstoffbedarf
CSB Chemischer Sauerstoffbedarf
DBP DibutylPhthalate

DBT Dibutylzinn

DEHP Diethylhexylphthalat

DIBP Diisobutylphthalate

DIDP Diisodecyl phthalate

DINP Diisononyl phthalate

DMEP Bis(2-methoxyethyl) phthalate
DNOP Di-N-Octyl phthalate

DOT Dioctylzinn

DTDMAC  Ditallowdimethylammoniumchloride
DSDMAC  Distearyldimethylammoniumchloride

DHTDMAC Dihydrogenated tallow dimethylammonium chloride

DTPA Diethylentriaminpentaacetat

EDTA Ethylendiamintetraacetat

FTOH Fluorotelomer-Alkohol

GVO Genetisch veranderte Organismen

HMBT 2-Hydrazono-2,3-Dihydro-3-Methylbenzothiazol-Hydrochlorid
kbA kontrolliert biologischer Anbau

kbT kontrolliert biologische Tierhaltung

LAS Lineare Alkylbenzolsulfonate

MAK Maximale Arbeitsplatz Konzentration (einer Substanz)
MBT Monobutylzinn

NP Nonylphenol

NPEO Nonylphenolethoxylate

NTA Nitrilotriessigsdaure

oP Oktylphenole
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OPEO Oktylphenolethoxylate

PAK Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
PCB Polychlorierte Biphenyle

PCP Pentachlorphenol

PFOA Perfluoroctansaure

PFOS Perfluoroctansulfonsdure

PFCA Perfluorierte Carbonsauren

PFSA Perfluorierte Sulfonsauren

PVC Polyvinylchlorid

SCPP kurzkettige chlorierte Paraffine
TBT Tributylzinn

TeCP Tetrachlorophenol

TCP Trichlorphenol

TOC Gesamter Organischer Kohlenstoff
TPhT Triphenylzinn

Verflgbarkeit von Dokumenten:

Dieser Standard, die Referenzdokumente und sonstige relevante offentliche Informationen des Internationalen Verbands der
Naturtextilwirtschaft konnen in digitaler Form unter der folgenden Mailadresse angefordert werden:
info@naturtextil.com
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http://de.wikipedia.org/wiki/Tetrachlorphenole

E) Substanzlisten

Liste der untersuchten Pestizide

Untersuchung bei

Substanzname Cellulosischen  Tierische
Fasern Fasern

2,3,5,6-Tetrachlorophenol 935-95-5 X
2,4,6-Trichlorophenol 88-06-2 X
2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid (2,4,5-T) | 93-76-5 X
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) 94-75-7 X

Acetameprid 135410-20-7 X

Aldrin 309-00-2 X X
Atrazine 1912-24-9 X

Azinphos 2642-71-9 X
Azinphos-methyl 86-50-0 X

Alpha- and beta-Endosulfan 959-98-8/33213-65-9 | x X
Bifenthrin 82657-04-3 X

Bendiocarb 22781-23-3 X

Bioresmethrin 28434-01-7 X
Bromophos-ethyl 4824-78-6 X X
Buprofezin 69327-76-0 X

Captafol 2425-06-1 X

Carbaryl 63-25-2 X X
Carbosulfan 55285-14-8 X

Clethodim 99129-21-2 X

Chlordane 57-74-9 X
Chlordimeform 6164-98-3 X
Chlorpyrifos-ethyl 2921-88-2 X X
Chlorpyrifos-methyl 5598-13-0 X X
Chlorfenapyr 122453-73-0 X

Chlorfenvinphos 470-90-6 X X
Chlorfluazuron 71422-67-8 X

Coumaphos 56-72-4 X X
Cyfluthrin 68359-37-5 X X
Cyhalothrin 91465-08-6 X X
Cyclanilide 113136-77-9 X

Cypermethrin 52315-07-8 X X
DDD (op- and pp-) 53-19-0, 72-54-8 X X
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Untersuchung bei

Substanzname Cellulosischen  Tierische
Fasern Fasern

DDE (op- and pp-) 3424-82-6, 72-55-9 X X
DDT, o,p- 789-02-6 X X
DDT, p,p- 50-29-3 X X
DEF/ 2,4 Dichlorodiphenyldichloroethane 78-48-8 X

Deltamethrin 52918-63-5 X X
Diafenthiuron 80060-09-9 X

Diazinon 333-41-5 X X
Dichlofenthion 97-17-6 X
Dichlorprop 120-36-2 X

Dichlorvos 62-73-7 X X
Dicrotophos | 141-66-2 X

Dieldrin 60-57-1 X X
Diflubenzuron 35367-38-5 X
Dimethoate 60-51-5 X X
Dinoseb and salts 88-85-7 X

Diuron 330-54-1 X

Empenthrin 54406-48-3 X
Endosulfansulfate 1031-07-8 X X
Endrin 72-20-8 X X
Esfenvalerate 66230-04-4 X X
Ethion 563-12-2 X X
Fenchlorphos 299-84-3 X X
Fenitrothion 122-14-5 X X
Fenthion 55-38-9 X
Fenpropathrin 39515-41-8 X

Fenvalerate 51630-58-1 X X
Fipronil 120068-37-3 X

Flumethrin 69770-45-2 X
Heptachlor 76-44-8 X
Heptachlor epoxide 1024-57-3 X
Hexachlorobenzen (HCB) 118-74-1 X
Hexachlorocyclohexane - a-Lindane 319-84-6 X
Hexachlorocyclohexane - b-Lindane 319-85-7 X
Hexachlorocyclohexane - d-Lindane 319-86-8 X
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Untersuchung bei

Substanzname Cellulosischen  Tierische
Fasern Fasern

Imidacloprid 138261-41-3 X

Lindane 58-89-9 X X
Lufenuron 103055-07-8 X

Malathion 121-75-5 X X
MCPA 94-74-6 X

MCPB 94-81-5 X

Mecoprop 93-65-2 X

Metolachlor 51218-45-2 X

Methomyl 16752-77-5 X

Mevinphos 7786-34-7 X
Methamidophos 10265-92-6 X

Methoxychlor 72-43-5 X X
Mirex 2385-85-5 X

Monocrotophos 6923-22-4 X

Parathion-ethyl 56-38-2 X X
Parathion-methyl 298-00-0 X X
Pendimethalin 40487-42-1 X

PCP/ Pentachlorophenol 87-86-5 X X
Permethrin 52645-53-1 X X
Perthane 72-56-0 X

Phosmet 732-11-6 X

Phoxim / Baythion 14816-18-3 X

Pirimiphos-ethyl 23505-41-1 X X
Pirimiphos-methyl 29232-93-7 X
Profenophos 41198-08-7 X

Prometryn 83653-07-0 X

Pymetrozine 123312-89-0 X

Propetamphos 31218-83-4 X
Pyrethrum 8003-34-7 X X
Quinalphos 13593-03-8 X
Quintozine 82-68-8 X

Teflubenzuron 83121-18-0 X

Thiamethoxam 153719-23-4 X
Tetrachlorvinphos 22350-76-1 X
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Untersuchung bei

Substanzname Cellulosischen  Tierische
Fasern Fasern

Toxaphene 8001-35-2 X

Telodrin 297-78-9 X

Strobane 8001-50-1 X

Transfluthrin 118712-89-3 X
Trifluralin 1582-09-8 X

Triflumuron 64628-44-0 X
Thiodicarb 59669-26-0 X

Thidiazuron 51707-55-2 X

Tolclofos-methyl 57018-04-9 X
Trifloxysulfuron-sodium 199119-58-9 X

Liste der krebserzeugenden Acrylamine, die unter reduktiven Bedingungen nicht aus Farbmitteln
abspaltbar sein dirfen

Name Name

MAK [, Kategorie 1 MAK [, Kategorie 2

4-Aminodiphenyl 92-67-1 4,4'-Oxydianilin 101-80-4
Benzidin 92-87-5 4,4'-Thiodianilin 139-65-1
4-Chlor-o-toluidin 95-69-2 2,4-Toluylendiamin 95-80-7
2-Naphthylamin 91-59-8 2,4,5-Trimethylanilin 137-17-7
o-Toluidin 59-53-4 0-Anisidin (2-Methoxyanilin) 90-04-0
o-Aminoazotoluol 97-56-3 2,6-Xylidin 87-62-7
2-Amino-4-nitrotoluol 99-55-8 4-Aminoazobenzol 60-09-3
p-Chloranilin 106-47-8
2,4-Diaminoanisol 615-05-4 5-Chlor-o-toluidin 95-79-4
4,4'-Diaminodiphenylmethan 101-77-9 p-Phenylendiamin 106-50-3
3,3'-Dichlorbenzidin 91-94-1 N,N-Dimethylanilin 121-69-7
3,3'-Dimethoxybenzidin 119-90-4
3,3'-Dimethylbenzidin 119-93-7 Anilin 62-53-3
zim?rl:;j f;f:l :{/ﬁmethan 838-88-0

p-Kresidin 120-71-8

4,4'-Methylen-bis-(2 chloranilin) [101-14-4
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Liste der allergisierend eingestuften Farbstoffe

 C.I. Generic Name C.l. Structure number
C.l. Disperse Blue 1 C.I. 64 500 2475-45-8
C.l. Disperse Blue 3 C.I.61 505 2475-46-9
C.l. Disperse Blue 7 C.I.62 500 3179-90-6
C.I. Disperse Blue 26 C.I. 63 305
C.I. Disperse Blue 35 68516-81-4
C.I. Disperse Blue 102 104573-53-7
C.I. Disperse Blue 106 15141-18-1
C.l. Disperse Blue 124 2581-69-3
C.I. Disperse Brown 1 23355-64-8
C.l. Disperse Orange 1 C.1.11 080 730-40-5
C.l. Disperse Orange 3 C.I. 11 005
C.l. Disperse Orange 37 C.1.11132
C.l. Disperse Orange 76 C Cl.11132 2872-52-8
C.l. Disperse Red 1 Cl.11110 2872-48-2
C.l. Disperse Red 11 C.l.62015 3179-89-3
C.l. Disperse Red 17 C.1.11210 119-15-3
C.l. Disperse Yellow 1 C C.1.10345 2832-40-8
C.l. Disperse Yellow 3 C.1.11855 6373-73-5
C.l. Disperse Yellow 9 C.1.10375
C.l. Disperse Yellow 39
C.l. Disperse Yellow 49

Weitere in Verdacht stehende Farbstoffe

| C.l. Generic Name C.l. Structure number
| C.l. Disperse Yellow 23 C.I. 26 070 6250-23-3
C.I. Disperse Orange 149 85136-74-9
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Liste der krebserzeugenden Farbstoffe

C.I. Struktur-Nr.

C.l. Acid Red 26 C.1.16 150 3761-53-3
C.l. Basic Red 9 C.1.42 500 25620-78-4
C.l. Basic Violet 14 C.1.42510 632-99-5
C.l. Direct Black 38 C.1.30235 1937-37-7
C.l. Direct Blue 6 C.l.22610 2602-46-2
C.I. Direct Red 28 C.1.22 120 573-58-0
C.l. Disperse Blue 1 C.1. 64 500 2475-45-8
C.1. Disperse Orange 11 C.1.60 700 82-28-0

C.I. Disperse Yellow 3 C.I. 11 855 2832-40-8

Liste der chlorierten Benzole und Toluole (Chlororganische Carrier)

Name

Dichlorbenzole

Trichlorbenzole

Tetrachlorbenzole

Pentachlorbenzole

Hexachlorbenzol

Chlortoluole

Dichlortoluole

Trichlortoluole

Tetrachlortoluole

Pentachlortoluol

Liste der Phthalate

Abkiirzung

| Diisononylphthalat DINP 28553-12-0
Di-n-octylphthalat DNOP 117-84-0
Di-(2-ethylhexyl)-phthalat DEHP 117-81-7
Diisodecylphthalat DIDP 26761-40-0
Butylbenzylphthalat BBP 85-68-7
Dibutylphthalat DBP 84-74-2
Diisobutylphthalat DIBP 84-69-5
Bis(2-methoxyethyl)phthalat DMEP 117-82-8
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Liste der PAK

Abkiirzung
Acenaphthen AcNph 83-32-9
Acenaphthylen AcNphy 208-96-8
Anthracen AnC 120-12-7
Benzo[a]anthracen BaA 56-55-3
Benzo[a]pyren BaP 50-32-8
Benzo[b]fluoranthen BbFA 205-99-2
Benzo[g,h,i]perylen BghiPe 191-24-2
Benzo[e]pyren BeP 192-97-2
Benzo[j]fluoranthen BjFA 205-82-3
Benzo[k]fluoranthen BkFA 207-08-9
Chrysen CHR 218-01-9
Dibenzo[a,h]anthracen DBahA 53-70-3
Fluoranthen FA 206-44-0
Fluoren Flu 86-73-7
Indeno[1,2,3-cd]pyren lcdP 193-39-5
Naphthalin Naph 91-20-3
Phenanthren Phen 85-01-8
Pyren Py 129-00-0
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